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Fastener Testing Center – Prüfungen und Untersuchungen von metallischen Bauteilen

Das Fastener Testing Center von ARNOLD UMFORMTECHNIK bietet Ihnen ein Full-Service Programm überall 

dort, wo es um die Bereiche Prüfen, Testen, Messen und Qualifizieren von metallischen Bauteilen geht. 

Modernstes Prüfequipment und hervorragend ausgebildete Mitarbeiter bilden die Grundlage für hochwer-

tige und neutrale Ergebnisse.

Mechanische Prüfungen

Überprüfung der mechanischen Eigenschaften von Bauteilen

Prüfspektrum:
1.1 Zugversuche DIN EN 10002-1 / DIN EN ISO 898-1
 - bei Raumtemperatur an Schrauben
 - bei Raumtemperatur an Drahtabschnitten 
1.2 Drehmoment/ Bruchmoment DIN EN 20898-7
1.3  Druckversuch/Druckfestigkeit DIN 50106
1.4 Härteprüfung DIN EN ISO 6507 (HV10, HV0,3)
1.5 EHT-Messung
1.6 Härteverläufe

Unterstützung im Fasteneering-Prozess:
Das Fastener Testing Center

Metallographie

Gefügebeurteilung von Vergütungs- und Einsatzstählen

Prüfspektrum: 
2.1  Makroschliff – Mikroschliff
2.2 Gefügebeurteilung
2.3 Kohlungszustand
2.4 Reinheitsgrad DIN 50602
2.5 Korngrößenbestimmung ASTM E112
2.6 Schichtdickenbestimmung
2.7 Vermessung

Metrik

Vermessung von Bauteilen

Prüfspektrum: 
3.1  3-D-Vermessung
3.2  Profil-Vermessung
3.3  Länge und Durchmesser
3.4 Radien & Winkel
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Applikationsuntersuchungen

Durchführung vordefinierter Versuche

Prüfspektrum:
4.1 Reibwertkoeffizient DIN EN ISO 16047
4.2 Furchmoment DIN 7500 / DIN 267 T30
4.3 Vorspannkraft
4.4 Langzeitmessung Vorspannkraft
4.5 Warmlöseverhalten VDA 235-203
4.6 Langzeitmessung Vorspannkraft in Wechselklima
4.7 Applikationsanalyse

Technische Sauberkeit

Durchführung von Sauberkeits- und Restschmutzanalysen

Prüfspektrum: 
5.1  Partikelgrößenverteilung gemäß VDA Band 19 ISO 16232 – WPA 159)
5.2  Gravimetrie WPA 160
5.3  Abklingmessung

Korrosionsuntersuchungen

Ermittlung der Korrosionsbeständigkeit von Bauteilen

Prüfspektrum:
6.1 Salzsprühnebeltest DIN EN ISO 9227
6.2 Industrieklima DIN 50018

Dokumentation

Für die von uns durchgeführten Analysen erhalten Sie aussa-
gekräftige Dokumentationen und Prüfberichte.

Neben standardisierten Prüfabläufen bieten wir Ihnen gerne individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Testprogramme aus 
den dargestellten Untersuchungsbereichen an. Verwenden Sie hierzu bitte das Anmerkungsfeld des rückseitig aufgedruckten 
Fragebogens.
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Untersuchungsauftrag zur Prüfung von 
metallischen Bauteilen

Bitte führen Sie die mit „x“ gekennzeichneten Untersuchun-
gen durch

Firma

Name

Abteilung

Telefon

E-Mail

Bauteilbezeichnung

 Mechanische Prüfungen

 Zugversuche DIN EN 10002-1 / DIN EN ISO 898-1

  bei Raumtemperatur an Schrauben

  bei Raumtemperatur an Drahtabschnitten

 Drehmoment / Bruchmoment DIN EN 20898-7

 Druckversuch / Druckfestigkeit DIN 50106

 Härteprüfung DIN EN ISO 6507

 EHT-Messung

 Härteverläufe

 Metallografie

 Makroschliff – Mikroschliff

 Gefügebeurteilung

 Kohlungszustand

 Reinheitsgrad DIN 50602

 Korngrößenbestimmung ASTM E112

 Schichtdickenbestimmung

 Vermessung

 Metrik

 Z3-D-Vermessung

 Profil-Vermessung

 Länge und Durchmesser

 Radien & Winkel

 Applikationsuntersuchungen

 Reibwertkoeffizient DIN EN ISO 16047

 Furchmoment DIN 7500 / ISO 7085 / DIN 267 T30

 Vorspannkraft

 Langzeitmessung Vorspannkraft

 Warmlöseverhalten VDA 235-203

 Langzeitmessung Vorspannkraft in Wechselklima

 Applikationsanalyse

 Technische Sauberkeit

 Partikelgrößenverteilung gemäß VDA Band 19
 ISO 16232 – (WPA 159)

 Gravimetrie WPA 160

 Abklingmessung

 Korrosionsuntersuchungen

 Salzsprühnebeltest DIN EN ISO 9227

 Industrieklima DIN 50018

Anmerkungen zu den gewünschten Untersuchungen
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1873 Rochester Industrial Ct.,  
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D-74677 Dörzbach
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F +497947821-111
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Die ARNOLD GROUP
Immer dort, wo der Kunde uns braucht.

ARNOLD  UMFORMTECHNIK

Ernsbach 
Deutschland 

ARNOLD  UMFORMTECHNIK

Dörzbach 
Deutschland 

Die ARNOLD GROUP
ARNOLD – dieser Name steht international für effiziente und nachhaltige Verbindungssysteme auf höchstem Niveau.
Auf der Basis des langjährigen Know-hows in der Produktion von intelligenten Verbindungselementen und hoch-
komplexen Fließpressteilen hat sich die ARNOLD GROUP bereits seit mehreren Jahren zu einem umfassenden Anbieter 
und Entwicklungspartner von komplexen Verbindungssystemen entwickelt. Mit der Positionierung „BlueFastening 
Systems“ wird diese Entwicklung unter einem einheitlichen Dach kontinuierlich weitergeführt. Engineering, Services, 
Verbindungs- und Funktionselemente sowie Zuführ- und Verarbeitungssysteme aus einer Hand – effizient, nachhaltig 
und international.

ARNOLD  
FASTENING SYSTEMS

Rochester Hills 
USA 

ARNOLD  
FASTENERS SHENYANG

Shenyang 
China  
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